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Porosidade eficaz:

DynaMesh®-PRM

DynaMesh®-PRM visible 04 cm x 03 cm  PV730453F1

100% de monofilamento de fluoreto de polivinilideno
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DynaMesh®-IST02
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Aplicacao

Incontinéncia de esforco masculina: | Posicao Acesso

DynaMesh®-PRM - suburetral - O implante é colocado pela via trans-
obturatéria com a técnica outside-in.

As telas implantaveis DynaMesh®-PRM foram
desenvolvidas especialmente para a implantacao
transobturatéria e suburetral de slings para

o tratamento de casos leves a moderados da
incontinéncia urinaria de esforco masculina.

A geometria singular das bordas da DynaMesh®-
PRM possibilita a introducao e o ajuste faceis e
atraumaticos, sem irritacdes do tecido circunvizinho.
A estrutura téxtil de monofilamento de fluoreto de
polivinilideno (PVDF), dimensionalmente estavel e
com uma porosidade altamente eficaz, assegura uma
excelente integracdo do implante ao tecido.

A escolha do método cirurgico e da posicdo final

da fita esta a critério do cirurgido, conforme a sua
preferéncia e a selecdo dos respectivos instrumentos,
0s quais podem ser adquiridos separadamente.
Normalmente, a tela implantavel é colocada através
de um acesso perineal. O mudsculo bulboesponjoso

é dividido medianamente e o bulbo da uretra é destacado do centro tendineo até tornar-se movel. A fita é
introduzida por via transobturatéria com um tunelador. A porcédo central da tela é fixada na porcdo moével do
bulbo da uretra por meio de suturas. Com a tracdo da fita, o bulbo é deslocado cranialmente para o espaco
retrouretral. Ap6s o posicionamento definitivo da fita, é formado um tinel com uma pinca Overholt desde

a ferida perineal até o local da incisdo. As extremidades da fita sdo puxadas para tras e cortadas a altura

das bordas da ferida. Para prevenir um deslocamento da fita nas primeiras semanas da cicatrizacdo, suas
extremidades sdo suturadas frouxamente entre si com um fio de espessura 2-0 e absorvivel a médio prazo.
O usuario da DynaMesh®-PRM deve estar familiarizado com a técnica de implantacdo de um sling suburetral.

DynaMesh®-PRM suburetral

1 ap6s a implantacio (representacio esquematica)

Otima
construcao téxtil

Os implantes DynaMesh® convencem por sua estrutura téxtil altamente desenvolvida.

Tela de PP convencional DynaMesin®PRM Bordas atraumaticas do implante

Os implantes DynaMesh®-PRM nio sdo recortados de uma
area, mas entrelacados em ponto de malha para formar

um tela inteira. Por essa razao, as bordas lisas permitem a
introducdo facil e atraumatica no tecido e o ajuste sem uma
irritacdo do tecido circunvizinho (sem “dentes de serra”).
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Auséncia de enrolamento com o
DynaMesh®-PRM

47,5%

Fita de PP convencional
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*Fita de PP explantada
com forte enrolamento

* Fonte: Hospital Universitario de Aachen e FH Aachen
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inflamatorio

Explantes
no microscopio
eletronico de varredura |

Aderéncia bacteriana reduzida
Em um novo estudo do Hospital Universita

rio de Aachen, foram
semeadas culturas de cepas de referéncia de germes relevantes nos
mais diferentes tipos de tela. Através da subsequente medicao por
fluorescéncia, constatou-se nitidamente que, nas telas de PVDF puro,
houve a menor colonizacdo de germes. O risco de infeccdo diminui
significativamente com uma aderéncia bacteriana baixa. ®

Alta porosidade eficaz

A estrutura de malha ideal dos implantes
DynaMesh® e a alta porosidade eficaz resultante
promovem uma incorporacao muito boa, com uma
significativa reducdo da reacdo de corpo estranho
e a conservacao simultanea da elasticidade do
implante no pdés-operatorio.®

Auséncia de enrolamento com
o DynaMesh®-PRM

Alta estabilidade dimensional com elasticidade
definida

As telas possuem uma dinamometria que
corresponde especificamente as areas de

aplicacdo. Mesmo assim, gracas a sua elasticidade
definida, sdo estaveis o suficiente para sustentar
perfeitamente as estruturas anatomicas,
apresentando apenas um grau minimo de retracdo.?

A alta porosidade eficaz é preservada mesmo sob
carga, visto que a tela se distende somente no
comprimento (definido), sem nenhuma alteracdo
da largura.”®

Excelente material: PVDF

Minima reac¢do de corpo estranho

Em virtude da reacdo de corpo estranho reduzida, a
formacao de placas cicatriciais (“Bridging”) é evitada com
seguranca, propiciando grande conforto ao paciente. ©

Resisténcia superior ao envelhecimento

Utilizado em muitas disciplinas cirdrgicas durante varios anos,

o0 polimero PVDF de alto desempenho teve a sua superioridade
comprovada em comparacdo com o PP: as caracteristicas da su-
perficie e a estabilidade do fio conservam-se de forma duradoura,
oferecendo uma seguranca a longo prazo ao paciente. 379
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100% PP (polipropileno)
50% PP + 50% parte absorv.
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E.coli sensivel a
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S.epidermidis



